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З’ясовано токсичну дію стоматологічного склоіономерного цементу для постійної 

фіксації незнімних зубних протезів на органи та слизову оболонку лабораторних щурів. 

Експеримент проводили на білих лабораторних щурах масою тіла 200–250 г віком 6 мі-

сяців. Токсичність стоматологічного матеріалу у разі тривалого застосування визначали 

за такими критеріями: загальний стан тварин, динаміка маси тіла, показники серцево-

судинної системи, функціональний стан центральної нервової системи, печінки й нирок 

та масові коефіцієнти внутрішніх органів. Отримані дані щодо токсичного ефекту стома-

тологічного склоіономерного цементу свідчать про те, що тривале (протягом 30 днів) 

застосування матеріалу не призводить до суттєвих змін у функціонуванні важливих ор-

ганів і тканин експериментальних тварин. Встановлено недостовірну (р>0,05) різницю 

показників клінічних аналізів крові (кількість еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів, ге-

моглобіну) та біохімічних показників сироватки крові (загального білку, альбуміну, глю-

кози, активність АлАТ і АсАТ) тварин основної (дослідної) груп у порівнянні з показни-

ками контрольної (інтактної) групи, що дозволило зробити висновок про відсутність ток-

сичності стоматологічного матеріалу для організм у цілому та для тканин порожнини 

рота зокрема. 

Ключові слова: склоіономерний цемент, постійна фіксація, незнімні конструк-

ції зубних протезів, токсичність, експеримент. 
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Вступ 

У період безперервного розвитку 

в ортопедичній стоматології такого на- 

 прямку, як матеріалознавство, існує ши-

рокий спектр основних матеріалів, які 

повинні бути біосумісними з тканинами 
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зубощелепної системи [1]. За останні 

кілька десятиліть спостерігається зрос-

тання попиту на оцінювання безпеки та 

контроль за стоматологічними матеріа-

лами, які щодня використовуються у сто-

матології. Вважається, що стоматоло-

гічні матеріали не завдають токсичної 

дії навколишнім тканинам у порожнині 

рота [2]. 

Відомо, що матеріали, які викори-

стовують у різних ділянках порожнини 

рота, повинні бути без будь-якої взає-

модії з тканинами або рідинами порож-

нини рота. Перші спроби створення ак-

тивних матеріалів, які могли б взаємо-

діяти з тканинами і рідинами людсь-

кого тіла, були викликані концепцією, 

згідно з якою матеріали, що виділяють 

фтор, справляють корисну дію на орга-

нізм. В останні роки концепція викори-

стання «розумних» матеріалів, до яких 

можуть належати склоіономерні цеме-

нти (СІЦ) для постійної фіксації, привер-

тає велику увагу. Дані матеріали знахо-

дять широке застосування у стоматоло-

гії, оскільки вважається, що вони до пев-

ної міри біосумісні з тканинами порож-

нини рота та пульпою зуба. 

СІЦ для постійної фіксації незнім-

них зубних протезів мають переваги, 

серед яких є: міцність, жорсткість та ес-

тетична напівпрозорість. Крім того, ці 

біоматеріали характеризуються спро-

можністю адгезії до кальцинованої тка-

нини зуба і довгостроковим вивільнен-

ням фториду. Проте їхня здатність 

спричиняти токсичну дію на вітальні 

опорні зуби залишається досить актуаль-

ною [3–5]. 

Мета роботи – визначити токсич-

ний вплив стоматологічного склоіоно-

мерного цементу для постійної фіксації 

незнімних зубних протезів на органи та 

слизову оболонку лабораторних щурів. 

Матеріал і методи 

Дослідження токсичності стомато-

логічного матеріалу для постійної фікса-

ції незнімних зубних протезів проводили 

 у відділі лабораторної діагностики та іму-

нології ДУ «Інститут патології хребта та 

суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН 

України» (свідоцтво про атестацію 

№ 100–287/2015 від 20.11.2015) у віва-

рії зазначеної установи. Експерименти 

з тваринами виконували відповідно до 

положень «Європейської конвенції за-

хисту хребетних тварин, яких викорис-

товують у експериментальних та інших 

наукових цілях» (Страсбург, 1986) та За-

кону України № 3447-IV від 21.02.2006 

«Про захист тварин від жорстокого по-

водження» [2; 6]. Дослідження прове-

дене на 28 експериментальних твари-

нах – білих лабораторних щурах (обох 

статей) масою тіла 200–250 г, віком 6 

місяців, які були рандомно поділені на 

2 групи. І-а група – інтактна  «контро-

льна» (n=14) – здорові щури, які не кон-

тактували зі стоматологічним матеріа-

лом), ІІ-а група – основна «дослідна» 

(n=14) – одноразово контактувала зі 

стоматологічним склоіономерним це-

ментом у дозі 1,0 мг/кг, що дорівню-

вало 10 ефективним дозам. Загальний 

токсичний вплив визначали в динаміці 

протягом 1 місяця. Упродовж прове-

дення всього експерименту тварин обох 

груп (основної та контрольної) утриму-

вали в однакових умовах та на повно-

цінному раціоні. Протягом всього екс-

перименту щоденно проводився огляд 

тварин з оцінкою їх загального стану: 

поведінка, апетит, маса тіла. Токсичний 

вплив вітчизняного склоіономерного 

цементу, який замішується на основі 

полікарбонової та 2,3-дигідроксибута-

діонової (винної) кислот («СІЦ на ос-

нові ПКВК»), для постійної фіксації не-

знімних конструкцій зубних протезів на 

органи та системи щурів у разі тривалого 

застосування визначали за такими крите-

ріями: загальний стан тварин, показники 

серцево-судинної та центральної нерво-

вої систем, картиною периферичної 

крові (кількість еритроцитів, лейкоцитів, 

гемоглобіну, лейкоцитарна формула), 
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вимірювання біохімічного складу крові 

проводили на біохімічному напівавто-

матичному аналізаторі "PRIME BioSet" 

(Тайвань) і фотоелектроколориметрі 

КФК-3 (Україна) за такими показни-

ками: загальний білок, глюкоза, альбу-

мін, активність ферментів аланінаміно-

трансферази (АлАТ), аспартатаміно-

трансферази (АсАТ), функціональний 

стан печінки. По закінченні досліджень 

тварин виводили з експерименту мето-

дом евтаназії та визначали вагу внутріш-

ніх органів: печінки, нирок, серця, селе-

зінки та наднирників [7–9]. Контролем 

були дані показників отриманих при дос-

ліджені інтактної (контрольної групи) 

лабораторних тварин. Отримані резуль-

тати оброблялись за допомогою ком-

п’ютерної програми Microsoft Excel 7.0. 

Результати та їх обговорення 

Візуальне спостереження за ста-

ном лабораторних тварин показав, що 

одноразовий контакт з досліджуваним 

стоматологічним матеріалом не привів 

до явних змін у зовнішньому вигляді та 

поведінці дослідних тварин. Результати 

досліду показників маси внутрішніх орга-

нів лабораторних щурів надані у таблиці 1. 

 консистенція та розташування внутрішні 

органи тварин відповідали анатомічній 

нормі. При розрахунку та аналізі показни-

ків масових коефіцієнтів внутрішніх орга-

нів тварин вірогідної динаміки змін не 

спостерігалось – усі показники знаходи-

лись у межах фізіологічної норми. 

Дослідження клітин периферійної 

крові (еритроцитів, лейкоцитів і тром-

боцитів) проводили за допомоги ка-

мери з сіткою Горяєва. Дослідження ге-

моглобіну – гемоглобінціанідним мето-

дом, лейкограму – у мазках, пофарбова-

них за Романовським-Гімзою [10]. Було 

становлено, що у всіх групах тварин не 

спостерігалось відхилень основних по-

казників периферійної крові від рефе-

рентних значень. Результати наведені у 

таблиці 2. 

В результаті виконаних лаборатор-

них досліджень з’ясовано, що стомато-

логічний матеріал «СІЦ на основі ПКВК» 

не приводить до виникнення статистично 

ймовірних відхилень у кількості лейко-

цитів, базофілів, еозинофілів, нейтро-

філів, лімфоцитів та моноцитів у тва-

рин всіх груп впродовж всього терміну 

спостереження.  

 

Таблиця 1. Показники маси внутрішніх органів щурів, г (М±m) 

 

Органи 

Групи тварин 

контрольна (інтактна) основна 

cамки (n=7) cамці (n=7)  cамки (n=7) самці (n=7) 

Печінка 6,2 [6,03; 6,38] 7,18 [6,96; 7,4] 5,135[4,9; 5,37]* 6,234[5,8; 6,53]* 

Нирки 0,73 [0,72; 0,74] 0,8 [0,77; 0,83] 0,76 [0,72; 0,80] 0,81 [0,74; 0,88] 

Селезінка 0,77 [0,70; 0,84] 0,78 [0,76; 0,80] 0,80 [0,64; 0,96] 0,83 [0,71; 0,95] 

Серце 0,59 [0,58; 0,98] 0,67 [0,66; 0,68] 0,62 [0,6; 0,64] 0,64 [0,61; 0,67] 

Надниркові 

залози  

0,047  

[0,026; 0,068] 

0,058 

[0,04; 0,076] 

0,044 

[0,027; 0,061] 

0,061 

[0,039; 0,083] 

 

Примітка: * p<0,05; відхилення вірогідне щодо інтактного контролю. 

 

Під час проведення обстеження 

внутрішніх органів у тварин контроль-

ної та основної груп ознак інтоксикації 

або інших проявів патологічного про-

цесу виявлено не було. Розмір, колір, 

 В основній групі відмічене збіль-

шення часу згортання на 4,0 % (метод 

Панченкова), яке не виходить за межі 

середніх значень за Д.І. Гольдбергом, 

1973 р. [11]. 
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Таблиця 2. Вплив склоіономерного цементу для постійної фіксації  

на показники периферійної крові щурів (Mm; n=7) 

 

Показники  

периферійної крові 

Стать 

тварин 

Групи тварин  

контрольна 

(інтактна) 
основна 

Час згортання, мм/год 
самки 0,85 [0,62; 1,08] 1,14 [0,78; 1,5] 

самці 0,94 [0,59; 1,29] 1,43 [1,11; 1,75] 

Еритроцити (Rbc), ×1012/л 
самки 4,94 [4,69; 5,19] 4,86 [4,6; 5,12] 

самці 4,61 [4,29; 4,93] 4,53 [4,34; 4,72] 

Гемоглобін, г/л 
самки 81,22 [78,66; 83,78] 79,62 [73,38; 85,86] 

самці 89,64 [88,25; 91,03] 87,21 [84,16; 90,26] 

Лейкоцити (Wbc), ×109/л 
самки 9,83 [9,37; 10,29] 9,81 [9,13; 10,49] 

самці 10,35 [9,66; 11,04] 10,27 [9,33; 11,21] 

Базофіли (Bas), % 
самки 0 0 

самці 0 0 

Еозинофіли (Eos), % 
самки 1,86 [1,68; 2,04] 1,53 [1,25; 1,81] 

самці 2,63 [2,06; 3,20] 2,71 [2,17; 3,25] 

Паличкоядерні (N-Rod), % 
самки 0,43 [0,31; 0,55] 0,48 [0,30; 0,66] 

самці 0,51 [0,35; 0,67] 0,56 [0,48; 0,64] 

Cегментоядерні (N-Segm), % 
самки 16,21 [13,48; 18,94] 17,35 [13,74; 20,96] 

самці 19,62 [14,39; 24,85] 20,24 [14,16; 26,32] 

Лімфоцити (Lym), % 
самки 54,25 [52,44; 56,06] 53,48 [51,69; 55,27] 

самці 55,63 [54,06; 57,20] 55,24 [53,99; 56,49] 

Моноцити (Mon), % 
самки 4,52 [3,24; 5,80] 3,89 [2,58; 5,20] 

самці 4,28 [2,90; 5,66] 3,73 [2,27; 5,19] 

 

Вивченні результати токсичного 

впливу у досліджуваній дозі 1,0 мг/кг 

стоматологічного матеріалу «СІЦ на   

 основі ПКВК» на функціональний стан 

печінки щурів контрольної та основної 

груп, що відображує таблиця 3. 

 

Таблиця 3. Вплив склоіономерного цементу для постійної фіксації  

на біохімічні показники крові щурів при контакті протягом 1 місяця (Mm, n=7) 

 

Група 

тварин 
Показник 

Стать 

самці самки 

конт- 

рольна  

Загальний білок, г/л, 71,39 [69,22; 73,56] 69,53 [66,60; 72,46] 

Альбумін, г/л 32,87 [30,79; 34,95] 29,49 [26,75; 32,23] 

Глюкоза, ммоль/л 4,47 [3,40; 5,54] 4,35 [3,30; 5,40] 

АсАТ, Од/л 124,24 [116,68; 131,88] 122,21 [116,87; 127,55] 

АлАТ, Од/л 43,12 [40,65; 45,59] 38,27 [34,22; 42,32] 

основна  

Загальний білок, г/л 69,79 [67,43; 72,15] 67,35 [64,88; 69,82] 

Альбумін, ммоль/л 28,56 [26,69; 30,43] 28,49 [26,13; 30,85] 

Глюкоза, ммоль/л 4,64 [3,46; 5,82] 4,51 [3,28; 5,74] 

АсАт, Од/л 126,63 [118,31; 134,95] 202,59 [119,36; 127,82] 

АлАт, Од/л 44,02 [41,44; 46,20] 44,19 [42,9; 45,48] 
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За результатами дослідження вста-

новлено, що стоматологічний цемент для 

постійної фіксації незнімних конструкцій 

«СІЦ на основі ПКВК» у щурів при три-

валому з ним контакті не чинить шкід-

ливої дії на важливі функції печінки. 

Так, активність ферментів печінки не 

перевищував норми: 

- АлАТ [у самців – (27,81–150,00) 

Од/л, у самок – (23,44-83,78) Од/л]; 

- АсАТ [у самців – (109,60–184,42) 

Од/л, у самок – (92,35-178,76) Од/л] [13]. 

Аналіз маркерів функціонального 

стану печінки лабораторних тварин, які 

протягом 1 місяця контактували зі сто-

матологічним матеріалом, порушень 

функцій їх печінок не виявив. 

 Висновки 

Вітчизняний склоіономерний це-

мент, який замішують на основі полі-

карбонової та 2,3-дигідроксибутадіо-

нової кислот (винної кислот), для по-

стійної фіксації незнімних зубних про-

тезів у досліджуваній дозі 1,0 мг/кг за 

тривалого застосування не викликає ста-

тистично вірогідних різниць у показни-

ках периферійної крові, біохімічних да-

них та кількісного вмісту загального 

білка та альбуміну у порівнянні з показ-

никами інтактної групи та референт-

ними значеннями, що вказує на відсут-

ність токсичного впливу на життєва важ-

ливі внутрішні органи та тканини лабо-

раторних тварин. 
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Sidorova O., Yanishen I. 

DETERMINATION OF THE TOXICITY GLASS IONOMER CEMENTS FOR 

PERMANENT FIXATION OF NON-REMOVABLE CONSTRUCTIONS OF DENTURES 

The experiment was carried out on groups of laboratory rats with a detailed study of the 

injected material, hematological, biochemical parameters of blood, behavioral reactions of an-

imals and kidney function of experimental animals. The aim of the study was to determine the 

toxic effect of the new glass ionomer cement for permanent fixation of fixed structures of den-

tures on organs and tissues of laboratory animals. The keeping of animals and experiments were 

carried out in accordance with the "European Convention for the Protection of Vertebrate Ani-

mals used for Experimental and Other Scientific Purposes" (Strasbourg, 1986), Law of Ukraine 

No. 3447-IV on 21 Feb 2006 "On protection of animals from cruel treatment". Observations of 

the state and behavior of the animals showed that they tolerate daily contact with glass ionomer 

cement for one month satisfactorily. Indicators of liver weight in females (5.135±0.233) g and 

in males (6.234±0.342) g. In the experimental groups in contact with glass ionomer material, 

there were no significant differences in the number of erythrocytes [females – 

(4.86±0.26)·1012/l and in males – (4.53±0.14)·1012/l], hemoglobin [in females – (79.62±2.37) 

g/l, in males – (81.21±5.48) g/l], leukocytes [in males – (10.27±0.94)·109, in females – 

(9.81±0.68)·109/l]. The data obtained indicate the absence of toxic the effect of dental glass 

ionomer cement on peripheral blood. So the studied glass ionomer cement had no cytolyses 

effect on the liver. Changes in the composition of total protein [in males – (69.79±2.36) mmol/l, 

while in females – (67.35±2.47) mmol/l], albumin [in males – (28.56±1.87) mmol/l, in fe-

males – (28.49±2.36) mmol/l] in blood serum correspond to disorders of protein synthesis as-

sociated with damage to the liver parenchyma. The obtained results indicate that glass ionomer 

cement for permanent fixation of non-removable orthopedic prostheses did not have a toxic 

effect on the organs and tissues of experimental animals with prolonged use. 

Keywords: glass ionomer cement, permanent fixation, fixed structures of dentures, tox-

icity, experiment. 

 

Сидорова О.В., Янишен И.В. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТЕКЛОИОНО-

МЕРНОГО ЦЕМЕНТА ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ ФИКСАЦИИ НЕСЪЁМНЫХ КОН-

СТРУКЦИЙ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ 

Определено токсическое воздействие стоматологического стеклоиономерного це-

мента для постоянной фиксации несъёмных зубных протезов на органы и слизистую обо-

лочку лабораторных крыс. Эксперимент проводили на белых лабораторных крысах мас-

сой тела 200–250 г. Токсичность стоматологического материала при длительном приме-

нении определяли по следующим критериям: общее состояние животных, динамика 

массы тела, показатели сердечно-сосудистой системы, функциональное состояние цен-

тральной нервной системы, печени и почек и весовые коэффициенты внутренних орга-

нов. Полученные данные, касающиеся токсического эффекта стоматологического 
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стеклоиономерного цемента, свидетельствуют о том, что длительное применение мате-

риала не вызывает существенных изменений в функционировании важных органов и тка-

ней экспериментальных животных. Установлена недостоверная (р>0,05) разница пока-

зателей контрольной и основной групп, что свидетельствует о нетоксичном воздействии 

стеклоиономерного цемента на организм в целом и ткани полости рта в частности. 

Ключевые слова: стеклоиономерный цемент, постоянная фиксация, несъёмные 

конструкции зубных протезов, токсичность, эксперимент. 
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